
Charcoal G127 Aubergine G129Silver G126 Turtle G128 Peacock G130 Cameo G131 Brick G132

Pinecone G134Jungle G133 Oyster G136Chinchilla G135 Ivory G137

Les couleurs reproduites peuvent différer des couleurs originales.

designwerk ag  •  info@designwerk.li  •  www.designwerk.li

ARTICLE

6M Raptor

Les couleurs claires présentent des salissures et 

des frottements de jeans plus rapidement et plus 

nettement que les couleurs foncées. Les couleurs 

claires peuvent subir une migration/un déplace-

ment de couleur lorsqu’elles sont associées à des 

teintes sombres ou intenses. Les couleurs sombres 

et intenses ont tendance à s’user. Le boulochage 

ne peut pas être évité et peut également être dû à 

l’adhérence de fibres étrangères. Un léger effet de 

rayures peut apparaître en raison de la matière. 

De légères variations de couleur et de structure 

entre les lots de production sont inévitables et 

peuvent se produire. Un certain degré de décolo-

ration des couleurs en raison de l’incidence de la 

lumière ou de l’abrasion due à la sollicitation est 

inhérent à la nature d’un tissu. Tout tissu velours 

s’aplatira à l’usage, c’est pourquoi les change-

ments de couches de poils/reflets de siège sont 

inévitables. L’alternance/le changement de cou-

leur en fonction de l’incidence de la lumière est 

dans la nature d’un velours. Les tissus en velours 

ont tendance à être sensibles aux rayures et à la 

pression, ce qui peut entraîner une perte de poils.

Attention : Couture de couleur contrastée 

uniquement pour les modèles homologués.

PROPRIÉTÉS DU REVÊTEMENT

Vous pouvez demander d’autres résultats de tests auprès de designwerk.

Les exigences de qualité de la norme DIN EN 14465:2006 sont 

respectées

Résistance à l’abrasion EN ISO 12947-1 & 2 � >30 000 tours

Boulochage EN ISO 12945-2 – 2000 T. � 5

Solidité à la lumière EN ISO 105-B02 – vers. 2 � 4 - 5

Résistance au frottement EN ISO 105-X12 � 4 - 5

Test de la cigarette DIN EN 1021-1 � réussi

Amine MAK, colorants azoïques EN 14362-1 & 3 � aucune trace

Colorants de dispersion  

allergènes et cancérigènes DIN 54231 � aucune trace

Catégorie de tissu d’ameublement � bouclé

Matière � 63 % acrylique 

21 % polyester (PES) 

16 % polypropylène (PP)
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